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Температура плавления некоторых элементов

Значения температур плавления химических указаны при нормальном атмосферном давлнии

	Химические элементы
	Температура плавления
	Химический элемент
	Температура плавления

	
	К
	0С
	
	К
	0С

	Азот…………...

Алюминий……

Аргон…………

Бор…………….

Бром…………...

Ванадий……….

Висмут………...

Водород……….

Вольфрам……...

Гелий (при р = 2,5 МПа)…….

Германий……..

Железо………..

Золото………..

Иод……………

Иридий………..

Калий…………

Кальций……….

Кислород……..

Кобальт………..

Кремний……….

Криптон……….

Ксенон…………

Литий………….

Магний………...

Марганец………

Медь…………...
	63,2

933,6

83,86

2573

266,0

2173

544,59

13,91

3650

1,0

1210,6

1808

1337,58

386,7

2720

336,8

1184

54,3

1767

1683

116,6

161,25

453,69

922,0

1517

1357,7


	-210,0

660,4

-189,29

2300

-7,2

1900

271,44

-259,14

3387

-272,2

397,4

1535

1064,43

13,5

2447

63,6

839

-218,4

1494

1410

-156,6

-111,90

180,54

648,8

1244

1084,5
	Молибден…..

Натрий………

Неон…………

Никель………

Ниобий……...

Олово………..

Осмий……….

Платина……..

Плутоний…

Рений………..

Ртуть………

Свинец………

Сера…………

Серебро……...

Тантал……….

Титан………...

Торий………..

Углерод……...

Уран…………

Фосфор белый

Фтор…………

Хлор…………

Хром…………

Цезий………..

Цинк…………

Цирконий…….
	2890

370,96

24,48

1728

2741

505,1181

318

2045

914

3453

234,288

600,65

385,0

1235,08

3269

1933

2023

3823

1405

317,25

53,53

172,17

1130

301,8

692,73

2123


	2617

97,81

-248,67

1455

2468

231,9681

3045

1772

641

3180

-38,862

327,50

112,8

961,93

2996

1660

1750

3550

1132

44,10

-219,62

-100,98

1857

28,4

419,58

1850




Удельная теплота плавления λ различных веществ

Значения удельной теплоты плавления указаны при температуре плавления и нормальном атмосферном давлении.

	Вещество
	λ
	Вещество
	λ

	
	кДж/кг
	ккал/кг
	
	кДж/кг
	ккал/кг

	Азот…………..

Алюминий……

Аммиак……….

Анилин……….

Аргон…………

Ацетон………..

Бензол………...

Бериллий……..

Бор……………

Бром…………..

Ванадий………

Висмут………..

Вода ( лёд )…

Водород………

Фольфрам…….

Воск…………..

Гелий…………

Глицерин…….

Железо………..

Золото………..

Индий…………

Олово…………

Парафин………

Платина………

Ртуть…………..

Свинец………..

Сера…………

Серебро………

Серная кислота

(100%)…………

Спирт метиловый……

Спирт этиловый……..

Стеарин………


	25,9

393

339,1

87,5

280,5

96,3

126,2

1090,0

1100

67,8

≈335

50,2

332,4

58,6

185

176

5,72

198,9

270,0

67

28,5

58,2

147

113

11,7

24,3

389,4-

393,6

87,3

111,4

113

105

201
	6,2

97

81,0

20,9

6,7

23,0

30,4

260,5

265

16,2

≈80

12,0

79,4

14,0

61

42

1,36

87,5

64,6

16

6,8

13,9

35

27

2,8

5,8

9,3-

9,4

21,1

26,6

27

25

48
	Иридий……….

Кадмий………

Калий………..

Камфора……...

Кислород……...

Кобальт……….

Криптон………

Ксенон………..

Литий…………

Магний……….

Медь…………..

Метан…………

Молибден…….

Натрий………..

Натрия хлорид..

Нафталин……...

Неон…………...

Никель………

Необий………..

Оксид углерода (II)......................
Тантал…………

Титан………….

Уран…………..

Фосфор………...

Фтор…………...

Хлор…………...

Хром…………..

Цезий………….

Цинк…………..

Цирконий……...

Чугун белый…..

Эфир этиловый.


	251.2

53.6

60.0

42

13,8

281

19,7

23,4

431

371,6

213

58,6

293

113

519

151

14,2

305,6

289

30,1

175,0

≈470

83,4

19,7

37,7

188,0

280,0

15,9

112,2

210,0

≈96

113
	60,0

12,8

14,4

10

3,3

60

4,7

5,6

150

89,0

51

14,0

70

27

124

36

3,4

73,0

69

7,2

40,8

≈112

19,6

4,7

9,0

45

66,9

3,8

26,8

50,1

≈23

27


Температура кипения некоторых химических элементов ( при нормальном атмосферном давлении ) 

	Химический элемент
	Температура кипения
	Химический элемент
	Температура кипения

	
	К
	0С
	
	К
	0С

	Азот…………...

Алюминий……

Аргон…………

Бор…………….

Бром…………...

Ванадий……….

Висмут………...

Водород……….

Вольфрам……...

Гелий………….

Германий……..

Железо………..

Золото………..

Иод……………

Иридий………..

Калий…………

Кальций……….

Кислород……..

Кобальт………..

Кремний……….

Криптон……….

Ксенон…………

Литий………….

Магний………...

Марганец………

Медь…………...
	77,35

2740

87,5

2823

331,93

3653

1833

20,28

5933

4,22

3103

3023

3080

457,50

4403

1047

1753

90,188

3143

2628

120,85

166,05

1620

1363

2235

2840


	-195,8

2467

-185,7

2550

58,78

3380

1560

-252,87

5660

-268,93

2830

2750

2807

184,35

4130

774

1484

-182,962

2870

2355

-152,30

-107,10

1347

1090

1962

2567


	Молибден…..

Натрий………

Неон…………

Никель………

Ниобий……...

Олово………..

Осмий……….

Платина……..

Плутоний…

Рений………..

Ртуть………

Свинец………

Сера…………

Серебро……...

Тантал……….

Титан………...

Торий………..

Углерод……...

Уран…………

Фосфор белый

Фтор…………

Хлор…………

Хром…………

Цезий………..

Цинк…………

Цирконий…….
	4885

1156,1

27,102

3005

5015

2543

5300

4800

3500

5903

629,81

2023

71,824

2485

5698

3560

>5063

4473

4091

553

8501

238,6

2945

951,6

1180

4650
	4512

882,9

-246,048

2732

4742

2270

5027

4530

3230

5630

356,66

1750

444,674

2212

5425

3287

>4790

4200

3818

280

-188,14

-34,6

2672

678,4

907

4377


Температура кипения различных веществ при нормальном атмосферном давлении

	Вещество 
	Температура кипения
	Вещество
	Температура кипения

	
	К
	0С
	
	К
	0С

	Азотная кислота безводная

Аммиак

Анилин

Ацетон

Бензин авиационный

Бензин автомобильный

Бензол

Вода

Вода тяжёлая

Водорода пероксид

Воздух

Глицерин

Графит

Диметилгидразин

Керосин

Метан

Молоко цельное


	359

239,8

457,6

329,7

313-453

343-478

546,3

273,15

374,58

423,4

81-78

563,2

4473

336

423-573

111,66

373,4
	86

-33,4

184,4

56,5

40-180

70-205

80,1

100,00

101,43

150,2

от -192

до -195

290,0

4200

63

150-300

-161,49

100,2
	Молоко сгущенное

Нафталин

Озон

Оксид углерода (IV)

Парафин

Сероводород

Серная кислота безводная

Сероуглерод

Скипидар

Спирт метиловый

Спирт этиловый

Стеарин

Толуол

Фреон-12

Хлорид натрия

Хлористый этил

Хлороформ

Эфир этиловый


	376,4

491,1

161

194,67

623-723

212,8

552,8

319,5

434

337,7

351,5

643

383,8

243,4

1740

285,32

334,5

307,8
	103,2

217,9

-112

-78,48

350-450

-60,4

279,6

46,3

161

64,5

78,3

370

110,6

-29,8

1467

12,27

61,3

34,6


Удельная теплота парообразования r различных веществ при температуре кипения и нормальном атмосферном давлении

	Вещество
	r
	Вещество
	R

	
	кДж/кг
	ккал/кг
	
	кДж/кг
	ккал/кг

	Азот

Алюминий

Аммиак

Анилин

Аргон

Ацетилен

Ацетон

Бензин авиационный (Б-70)

Бензол

Бериллий

Бор

Бром

Ванадий

Висмут

Вода

Водород

Воздух

Вольфрам

Гелий

Глицерин (при t=1000С)

Железо

Золото

Индий

Иридий

Кадмий

Калий

Кислород

Кобальт

Кремний

Криптон

Ксенон

Литий

Магний

Медь

Метан


	199,3

9210

1369

458,9

163

829

521,2

293

394

24700

17400

183,0

9000

854

2257,0

454

197

4960

19,5

830

6300

1758

≈2000

3893

1184

2076

213

6300

14068

119,3

99,2

23000

5443

4800

511
	47,6

2200

327

109,6

39

198

124,5

70

94

5900

4155

43,7

2150

204

539,0

108,5

47

1183

4,7

197

1500

420

≈480

930

283

496

51

1500

3360

28,5

23,7

5000

1300

1290

122


	Молибден

Натрий

Нафталин

Неон

Никель

Ниобий

Оксид углерода (II)
Оксид углерода (IV)
Олово

Платина

Ртуть

Свинец

Сера

Серебро

Серная кислота (100%)

Скипидар

Спирт метиловый

Спирт этиловый

Тантал

Титан

Топливо ТС-1

Углерод

Уран

Фосфор белый

Фрион-12

Фтор

Хлор

Хром

Цезий

Цинк

Цирконий

Чугун серый

Эфир этиловый
	6700

4345

314

85,8

7200

7520

216,0

573

3014

2512

293,1

860

287,2

2177

511,2

287,2

1101

906,0

4170

9800

230

5024

1880

1670

167,0

159

259,6

6200

603

1800

6700

96-138

355,0
	1625

1006

75

20,5

1720

1800

51,6

137

720

600

70,0

210

68,6

520

122,1

68,6

263

216,4

996

2340

55

1200

450

400

39,9

38

62

1481

144

430

1600

23-33

84,8


Теплопроводлность λ газов и паров при нормальном атмосферном давлении и различной температуре t
	Газ или пар
	t, 0С
	λ

	
	
	Вт/(м*К)
	ккал/(ч*м* 0С)

	Азот……………………..

    »………………………

    »………………………

    »………………………

    »………………………

Аммиак…………………

Аргон…………………...

    »………………………

    »………………………

Ацетилен……………….

Водород………………...

    »………………………

    »………………………

    »………………………

    »………………………

    »………………………

Воздух сухой…………..

Водяной пар……………

    »            »..……………

    »            »..……………

Гелий…………………...

    »………………………

    »………………………

    »………………………

Кислород……………….

    »………………………

    »………………………

    »………………………

    »………………………

    »………………………

Криптон………………..

Ксенон………………….

Метан…………………...

Неон…………………….

Углерода оксид (IV).......

То же                         …...

      »                           …...

      »                           …...

Спирт метиловый……...

Спирт этиловый……......

Хлор…………………….

Эфир этиловый………...

    »            »..……………

    »            »..……………


	-100

0

20

100

500

0

0

20

100

0

-100

0

20

100

500

1000

0

0

100

500

-100

0

20

100

-100

0

20

100

500

1000

0

0

0

0

0

20

100

500

0

0

0

0

20

100


	0,0165

0,0242

0,0255

0,0306

0,0557

0,0219

0,0162

0,0172

0,0216

0,0180

0,012

0,173

0,183

0,222

0,383

0,568

0,0244

0,0159

0,0238

0,0751

0,103

0,143

0,151

0,171

0,0161

0,0245

0,0261

0,0317

0,0603

0,0863

0,0086

0,0051

0,0302

0,463

0,0143

0,0158

0,0212

0,0557

0,0143

0,0138

0,0072

0,0132

0,0147

0,0225
	0,0142

0,0209

0,0220

0,0264

0,0480

0,0189

0,0140

0,0148

0,0186

0,0162

0,100

0,149

0,158

0,191

0,330

0,490

0,0210

0,0137

0,0205

0,0647

0,089

0,123

0,130

0,147

0,0139

0,0211

0,0225

0,0273

0,0520

0,0750

0,0075

0,0044

0,0260

0,0399

0,0123

0,0136

0,0183

0,0480

0,0123

0,0119

0,0062

0,0114

0,0127

0,0194


Теплопроводность λ металлов в жидком состоянии

	Металл
	Температура, 0С
	λ

	
	
	Вт/(м*К)
	Ккал/(ч*м*0С)

	Алюминий……………...

Висмут………………….

      »……………………..

Железо………………….

Калий…………………...

      »……………………..

      »……………………..

Литий…………………...

      »……………………..

Натрий………………….

      »……………………..

Олово…………………...

      »……………………..

Свинец………………….

      »……………………..
	900

300

800

1850

64

250

900

200

700

97,8

700

250

700

400

700


	63

14

19

8,0-10,0

49

38

26

45,9

48,3

84

59

31

39

15

17
	54

12

16

6,9-8,6

42

33

22

39,6

41,7

72

51

26

34

13

15


Теплопроводность веществ в жидком состояниее при различной температуре t
	Вещество
	t,0C
	Λ

	
	
	Вт/(Н*К)
	ккал/(ч*м*0C)

	Азот жидкий

Аммиак жидкий

Анилин

Ацетон

Бензин

Бензол

Водный раствор жидкого натра (20%-ный)

Водный раствор поваренной соли(20%-ный)

Водный раствор сахара (20%-ный)

Водород жидкий

Глицерин

Дизельное топливо летнее

Касторовое масло

Керосин

Кислород жидкий

Мёд

Молоко сгущенное с сахаром

Молоко цельное

Нефть

Парафин

Подсолнечное масло рафинированное

Ртуть

Сероуглерод

Скипидар

Сливки (35%-ная жирность)

Спирт метиловый

Спирт этиловый

Толуол

Трансформаторное масло

Эфир этиловый


	-200

-30

0

20

20

20

20

0-50

12

20

20

20

-258

-250

20

100

10-130

20

100

20

-200

15

15

21

80

13

200

20

0

100

0

15

20

0

0

20

20

20

20


	0,220

0,57

0,55

0,49

0,172

0,160

0,120

0,145-0,110

0,139

0,641

0,579

0,535

0,042

0,050

0,285

0,291

0,131-0,117

0,181

0,173

0,127

0,220

0,349

0,453

0,498

0,542

0,149

0,124

0,167

7,8

9,1

0,170

0,13

0,35

0,214

0,185

0,159

0,599

0,131

0,134
	0,179

0,49

0,47

0,42

0,148

0,138

0,103

0,125-0,095

0,119

0,551

0,498

0,460

0,036

0,043

0,245

0,250

0,113-0,101

0,156

0,149

0,109

0,179

0,300

0,390

0,428

0,466

0,128

0,107

0,144

6,7

7,8

0,146

0,11

0,30

0,184

0,159

0,137

0,515

0,113

0,115




Теплопроводность различных твёрдых веществ

В таблице приведены значения теплопроводности λ твёрдых веществ при температуре 20 0С (если не указана иная температура) .

	Вещество
	λ

	
	Вт/(м*К)
	ккал/(м*ч*0С)

	Алмаз

Асбестовый картон

Асфальт

Бетон

Бумага

Вазелин

Вата хлопчатобумажная

Войлок бумажный

Войлок шерстяной (при t=400С)
Воск пчелиный

Гипс (при t=00С)
Гранит

Графит реакторный

Графит чистый

Доски сухие (поперёк волокон):

   дубовые

   сосновые

Доски сухие (вдоль волокон):

   дубовые

   сосновые

Земля влажная

  сухая

Зола древесная

Каменный уголь

Картон обыкновенный

              плотный

Картофель

Кирпич красный

              пористый

Кирпичная кладка

Лёд (при t=00С)
Лёд (при t= -200С)
Льняная ткань

Мел

Менделеевская замазка

Мрамор (при t=00С)
Накипь котельная

Нафталин (при t=00С)
Опилки древесные сухие

Парафин (при t=00С)
Песок сухой

            влажный

Плексиглас

Поливинилхлорид

Полистирол

Полиэтилен высокой плотности (ρ≈955 кг/м3)
Полиэтилен низкой плотности (ρ≈918 кг/м3)
Пробка гранулированная

Пробковая пластина

Резиновая губка красная

Рубероид

Слюда

Снег свежевыпавший

         уплотнённый

Стекло обыкновенное

             зеркальное

Стеклянная вата (при t=00С)
Сукно

Текстолит

Уголь древесный

Фарфор (при t=950С)
Фаянс хозяйственный и санитарно-хозяйственный

Фибра (пластины)

Фланель

Целлулоид

Шёлк

Шерсть минеральная

Шерсть овечья (при t=00С)
Шерстяная ткань

Шлак котельный

Шлакобетон

Шлаковая вата (при t=1000С)
Эбонит
	133,3

0,145

0,744

0,11-2,33

0,140

0,174

0,042

0,057

0,062

0,101

1,30

3,42

35-37

4,9

0,20-0,21

0,14-0,16

0,35-0,43

0,35-0,37

0,67

0,14

0,152

0,186

0,174

0,233

0,6

0,77

0,47

0,67-0,87

2,26

2,44

0,088

0,93

0,13

1,30-3,49

1,31-3,14

0,38

0,036-0,064

0,27

0,326

1,128

0,184

0,23

0,12

0,50

0,34

0,038

0,042

0,055

0,17

0,47-0,58

0,105

0,048

0,756

0,814

0,037

0,052

0,64-0,93

0,041-0,065

1,04

1,10-1,30

0,049

0,016

0,21

0,043-0,058

0,047

0,038

0,052

0,19

0,930

0,070

0,16


	118,8

0,124

0,640

0,09-2,00

0,120

0,150

0,036

0,049

0,053

0,087

1,12

2,94

30-32

4,2

0,17-0,18

0,12-0,14

0,30-0,37

0,30-0,32

0,58

0,12

0,131

0,160

0,150

0,200

0,5

0,66

0,40

0,58-0,75

1,94

2,10

0,076

0,80

0,11

1,12-3,00

1,13-2,70

0,33

0,031-0,055

0,23

0,280

0,970

0,158

0,20

0,10

0,43

0,29

0,033

0,036

0,047

0,15

0,40-0,50

0,090

0,041

0,650

0,700

0,032

0,045

0,55-0,80

0,035-0,056

0,89

0,90-1,12

0,042

0,014

0,18

0,037-0,050

0,040

0,033

0,045

0,16

0,800

0,060

0,14


Теплопроводность λ чистых металлов при рзличной температуре t
	Металл
	t, 0С
	λ

	
	
	Вт/(м*К)
	Ккал/(ч*м*0С)

	Алюминий

Висмут

Вольфрам

Железо

Золото

Иридий

Магний

Медь электротехническая

Молибден

Никель

Ниобий

Олово

Платина

Свинец

Серебро

Ртуть

Тантал

Титан

Цинк

Цирконий


	-100

0

100

-100

0

100

-190

0

100

2000

20

100

800

-190

0

100

0

100

0

100

-180

0

100

800

25

0

100

20

-100

0

100

-190

0

100

1000

-100

0

100

-190

0

100

23

123

777

0

100

20

100

-100

0

20

100
	209

209

207

12,1

8,4

7,2

271,5

166,3

151,2

136,1

73,3

67,5

29,1

328

310,5

310,5

59,3

57,0

144,2

139,6

488,5

395,4

392

367,5

162

93

82,6

53

74,4

66,1

59,3

77,9

70,0

71,4

89,6

36,9

35,1

33,4

425,7

418,7

416,4

6,8

8,5

16,4

54,7

54,1

15,5

15,8

115

113

21,4

21,2
	180

180

178

10,4

7,2

6,2

187,0

143,0

130,0

117,0

63,0

58,0

2

267,05,0

282

267,0

51,0

49,0

124,0

120,0

420,0

340,0

337

316,0

144

80

71,0

46

64,0

46,8

51,0

67,0

60,2

61,4

77,0

31,7

30,2

28,7

366,0

360,0

358,0

5,8

7,3

14,1

47,0

46,5

13,3

13,6

99

97

18,4

18,1


Удельная теплота сгорания некоторых материалов и веществ

	Вещество
	Удельная теплота сгорания
	Вещество
	Удельная теплота сгорания

	
	кДж/кг
	ккал/кг
	
	кДж/кг
	ккал/кг

	Бумага фотографическая

Винипласт

Дерматин

Калий металлический

Каучук натуральный

Карболитовые изделия

Киноплёнка целлулоидная
	13300

18100

21600

6300

44800

26000

16700


	3170

4320

5150

1500

10700

6200

4000
	Ледерин

Натрий металлический 

Нафталин

Органическое стекло

Рубероид

Текстолит

Штапельное волокно


	17750

10900

40600

27700

29500

20900

13800
	4240

2600

9700

6620

7050

5000

3300




Относительная диэлектрическая проницаемость различных веществ

В таблице приведены значения диэлектрической проницаемости ε жидкостей и твёрдых тел для постоянных электрических полей при температуре 200С и газов пи нормальном атмосферном давлении и температуре 00С (если температура не указана особо).

	Вещество
	ε
	Вещество
	ε

	Газы, пары

Азот

Аргон

Ацетон    (при t=1000С)

Водород

Водяной пар            (при t=1100С)

Воздух

Гелий

Кислород

Криптон

Ксенон       ( при t=250С)

Метан        ( при t=250С)

Неон

Озон

Спирт метиловый (пары, при t=1000С)

Спирт этиловый    (пары, при t=1000С)

Углерода оксид (1V)

Углерода оксид (11)

   ( при t=250С)

Этилен       ( при t=250С)

Жидкости

Азот     ( при t=-198,40С)

Аммиак    ( при t=-500С)

Аргон                  ( при t=

= -184,40С)

Ацетон      ( при t=250С)

Бензин

Вазелин

Вода             ( при t=00С)

   »

Водород             ( при t=

= -252,850С)

Гелий ( при t= -269,00С)

Глицерин

Керосин

Масло касторовое

Масло трансформаторное

Скипидар

Совол

Фторопласт-4

Целлулоид

Шеллак

Шифер


	1,000580

1,000545

1,0159

1,000264

1,0126

1,000590

1,000068

1,000532

1,000768

1,001238

1,000804

1,000127

1,00190

1,0057

1,0061

1,0029

1,00634

1,001328

1,445

22,7

1,516

20,74

1,9-2,0

2,2

88

81

1,225

1,048

43

2,1

4,0-4,5

2,1-2,4

2,2-2,3

5,0

1,9-2,2

4,1

3,1-3,7

6,0-10,0
	Спирт метиловый

Спирт этиловый       (при

t=250С)

Толуол

Эфир этиловый

Твёрдые тела

Берёза                      (10% влажности)
Алмаз

Бакелит

Бумага

Бумага конденсаторная

Винипласт

Воск пчелиный

Гетинакс

Древесина

Каменная соль

Капрон

Кварц плавленый 

Лавсан

Лёд           ( при t= -500С)

Лёд           ( при t= -100С)

Мрамор

Органическое стекло

Парафин

Полистирол

Полихлорвинил

Полиэтилен

Резина электроизоляционная

Слюда

Смола эпоксидная

Специальные керамические массы, содержащие BaO и TiO2
Стекло кварцевое

Стекло обыкновенное

Сургуч

Текстолит

Титанат бария

Фарфор

Фибра

Эбонит

Электрокартон

Эскапон

Янтарь
	33,1

25,2

2,3

4,4

3,1

16,5

3-5

2,0-2,5

3,4-3,7

3,2-4,0

2,5-3,0

5,0-8,0

2,2-3,7

6

3,6-5,0

3,5-4,1

3,0-3,5

3,8

69,4

8-10

3,5-3,9

1,9-2,2

2,4-2,6

3,2-4,0

2,2-2,4

3,0-6,0

5,7-7,2

3,8-4,6

1000-10000

3,2-3,5

6,0-10,0

3,0

6,0-8,0

1200

4,4-6,8

2,5-8,0

2,7-3,5

2,5-4,0

2,8-3,0

2,7-2,9


Относительная диэлектрическая проницаемость газов пи различных давлении и температуре

	Газ
	p
	ε

	
	кПа
	атм
	

	Азот

  »

  »

Воздух

  »  

  »

Оксид углерода (1V)

То же

  »  »
	101,33

2026,5

10132,5

101,33

2026,5

4053,0

101,33

2026,5

4053,0
	1

20

100

1

20

40

1

20

40
	1,00058

1,0109

1,055

1,00059

1,0108

1,0218

1,00096

1,020

1,050




	Воздух
	t, 0С
	60
	20
	0
	-60

	
	ε
	1,00052
	1,00058
	1,00059
	1,00081


Удельное электрическое сопротивление металлов, применяемых в электротехнике

	Металл
	ρ, мкОм*м
	Металл
	ρ, мкОм*м

	Алюминий

Висмут      (при t=00С)

Вольфрам

Железо

Золото

Индий

Кадмий

Кобальт

Медь

Молибден

Никель

Ниобий


	0,028

1,065

0,055

0,098

0,024

0,09

0,076

0,062

0,0172

0,057

0,973

0,18
	Олово

Платина

Рений

Ртуть

Свинец

Серебро

Тантал

Титан

Хром

Цинк

Цирконий


	0,12

0,105

0,21

0,958

0,205

0,016

0,135

0,42

0,14

0,059

0,41




Удельное электрическое сопротивление ρ некоторых металлов, сплавов и материалов (при t = 200C)
	Вещество
	ρ, мкОм*м
	Вещество
	ρ, мкОм*м

	Альсифер

Графит для реакторов

              природный (при

 t=00С)

Дуралюмин

Инвар

Иридий

Калий

Константан

 МНМц-40-1,5

Латунь Л-68

Магний

Манганин МНМц-3-12

Марганец


	0,81

8-20

3,5-63,0

0,033

0,81

0,053

0,071

0,48-0,52

0,071

0,045

0,42-0,48

1,5-2,6
	Натрий

Нейзильбер МНЦ-15-20

Никелин

Нихром Х20Н80

Осмий

Платинит

Платиноиридиевый

сплав          (при t=00С)

Сплав Вуда

Сталь (0,10-0,15% С)

Уран           (при t=250С)

Фехраль Х13Ю4

Хромаль Х25Ю5

Чугун


	0,049

0,30-0,45

0,39-0,45

1,0-1,1

0,095

0,45

0,25

0,52

0,10-0,14

0,30

1,2-1,3

1,3-1,5

0,52-0,80




Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления металлов и сплавов

	Металл или сплав
	αρ,  0С-1
	Металл или сплав
	αρ,  0С-1

	Алюминий

Висмут

Вольфрам

Железо

Золото

Индий

Кадмий

Кобальт

Константан

Магний

Манганин

Марганец

Медь

Молибден

Натрий

Нейзильбер

Никелин

Никель

Ниобий

Нихром


	0,0042

0,0046

0,0048

0,0060

0,0040

0,0047

0,0042

0,0060

-0,00005

0,0039

0,00001

0,0002-

0,0003

0,0043

0,0043

0,0055

0,0003

0,0001

0,0065

0,003

0,0001
	Олово

Осмий

Платина

Платинит      (при t=00С)

Платиноиридиевый сплав

Ртуть

Свинец

Серебро

Сплав Вуда

Сталь        (0,10-0,15% С)

Тантал 

Титан

Фехраль

Хром

Хромаль

Цинк

Цирконий

Чугун

 
	0,0044

0,0042

0,0039

0,003

0,0013

0,0010

0,0037

0,0040

0,0037

0,006

0,0038

0,0044

0,00010-

0,00012

0,0059

0,000065

0,0042

0,0045

0,0010


Критическая температура Тк сверхпроводящих металлов

	Металл
	Тк, К
	Металл
	Тк, К

	Ниобий 

Технеций

Свинец

Лантан

Ванадий

Тантал

Ртуть

Олово

Индий

Таллий

Рений

Торий


	9,28

8,2

7,19

5,9

5,3

4,46

4,152

3,72

3,37

3,38

1,69

1,39
	Алюминий

Галлий

Молибден

Цинк

Уран

Осмий

Цирконий

Кадмий

Рутений

Титан

Гафний

Иридий


	1,19

1,09

0,95

0,91

0,80

0,71

0,56

0,56

0,47

0,4

0,35

0,14




Подвижность ионов в электролитах (при t = 180C)
	Катионы
	Подвижность ионов, 

10- 8 м2/(В*с)
	Анионы
	Подвижность ионов, 

10- 8 м2/(В*с)

	Na+

H+
Ag+
Zn+
Fe+
	4,5

32

5,6

4,8

4,6
	OH-

Cl-

NO-3
CO32-

SO42-
	18

6,5

6,4

6,2

6,8




Подвижность электронов и дырок в полупроводниках (при t =180C)
	Вещество
	Подвижность, м2/(В*с)

	
	электронов
	Дырок

	Германий

Кремний

Селенит свинца

Сульфид свинца

Теллур

Углерод (алмаз)


	0,36

0,19

0,14

0,06

0,17

0,18
	0,18

0,05

0,14

0,08

0,12

0,12


Характеристики некоторых полупроводников

	Полупро-водник
	Плотность,

кг/м3
	Температура плавления, 0С
	Собственная концентрация носителей, см-3
	Ширина запрещённой зоны, эВ
	Подвижность, см2/(В*с)
	Параметр решётки,нм

	
	
	
	
	
	Электро-нов
	дырок
	

	Германий 

Кремний

Селен

Теллур

Оксид меди(1)

Сульфид свинца

Арсенид галлия

Карбид кремния

Арсенид нидия
	5320

2328

4810

6240

5750

7590

5300

3170

5680


	937

1410

217

450

1232

1114

1240

2700

942
	2,5.1023

1,6.1010
…

1016
…

…

1,1.107

…

2.1015
	0,80

1,12

1,7

0,36

1,56

0,41

1,43

2,86

0,36
	3900

1500

…

1700

…

600

8500

100

30000
	1900

600

100

1200

80

700

400

20

460
	0,966

0,543

…

…

…

…

0,565

0,436

…




Максимальная магнитная проницаемость μmax  ферромагнитных материалов

	Ферромагнетик
	μmax

	Кобальт

Никель

Первинмар (кобальта 23%,  никеля 43%, остальное - железо)

Сплав железоникелевый (пермаллой-45: никеля 45%, железа 55%)

Сплав железоникелевый (пермаллой-68: никеля 68%, железа 32%)

Сталь вольфрамовая (углерода 1%, вольфрама 5%, остальное - железо)

Сталь трансформаторная

Чугун
	175

1120

115000

25000

25000

600

8000

600-800




Точка Кюри для ферромагнитных веществ

	Вещество
	Точка Кюри, 0С

	Гадолиний

Железо

   »  кремнистое (4,3% кремния)

Инвар

Карбид железа

Кобальт

Никель

Пермендюр (49% железа, 49% кобальта, 2% ванадия)

Сплавы железоникелевые:

    22% железа + 78% никеля

    50% железа + 50% никеля

    70% железа + 30% никеля

Тербий

Сплавы:

    85,9% никеля + 14,1% меди

    70,3% никеля + 29,7% меди

    50% никеля + 50% меди


	16

768

690

277

212

1131

358

980

580

420

ок. 70

-53

229

67

980


Зависимость показателя преломления от длины волны

	Длина волны, нм
	Цвет
	Среда

	
	
	Стекло (тяжёлый флинт)
	Стекло (лёгкий крон)
	Вода 

(при

t = 200С)
	Каменная соль

	656,3

589,3

546,1

480,0

404,7
	Красный

Жёлтый

Зелёный

Синий

Фиолетовый


	1,6444

1,6499

1,6546

1,6648

1,6852
	1,5145

1,5170

1,5191

1,5235

1,5318


	1,3311

1,3330

1,3345

1,3374

1,3428
	1,5407

1,5443

1,5475

1,5541

1,5665


Массы ядер и молекул

	Изотоп
	Масса, Мэв
	Изотоп
	Масса, Мэв

	
	атома
	ядра
	
	атома
	ядра

	1H

2H

3H
6Li
7Li
8Li
6Be
7Be
8Be
9Be
8B
9B
10B
	938,77
1876,09

2809,38

5602,96

6535,25

7472,77

5607,23

6536,12

7456,76

8394,65

7474,75

8395,72

9326,83

	938,26

1875,58

2808,87

5601,42

6533,72

7471,24

5605,19

6534,07

7454,72

8392,61

7472,20

8393,17

9324,28
	11B
10C

11C
12C
13C
14C
15C
16C
14N
15N
16O
17O
17F
	10254,93

9330,44

10256,91

11177,74

12112,33

13043,71

13982,04

14917,34

13043,55

13972,27

14898,91

15834,32

15837,08

	10252,38

9327,37

10253,84

11174,67

12109,26

13040,64

13978,97

14914,27

13039,97

13968,69

14894,82

15830,23

15832,48


